Вопросы для промежуточной аттестации
по дисциплине
Бетоноведение, Основы бетоноведения, Технология бетона и раствора
1. Определение бетона и бетонной смеси 

2. Историческая справка и перспективы развития технологии бетона

3. Классификация бетонов
4. Материалы для бетона. Вяжущие. Показатели качества. Роль вещественного состава цемента и минералогического состава клинкера

5. Материалы для бетона. Крупный заполнитель Мелкий заполнитель. Вода затворения.
6. Материалы для бетона. Добавки для бетонов.
7. Бетонные смеси. Реологические свойства бетонной смеси. Влияние на реологические свойства различных факторов

8. Удобоукладываемость бетонной смеси. Классификация. Сохраняемость удобоукладываемости

9. Факторы, влияющие на удобоукладываемость бетонной смеси. Расслаиваемость бетонной смеси

10.  Виды бетонных смесей при заказе. Условное обозначение бетонной смеси

11.  Прочность бетона при сжатии. Зависимость предела прочности от размера образцов. Влияние скорости нагружения при испытании на значение прочности.
12.  Прочность бетона при сжатии. Влияние геометрии образца на значение прочности.
13.  Класс бетона по прочности

14.  Основной закон прочности бетона

15.  Виды прочности бетона при сжатии

16.  Предел прочности при растяжении Предел прочности на растяжение при изгибе

17.  Цель проектирования и порядок расчета состава бетона.

18.  Расчет величины цементно-водного отношения.

19.  Расчет ориентировочного водосодержания бетонной смеси.

20.  Методика расчета цемента.

21.  Метод абсолютных объемов. Расчет расхода заполнителей.

22.  Проверки правильности расчета состава бетона.

23.  Корректировка состава бетона по результатам лабораторных испытаний.

24.  Определение фактического состава бетонной смеси по результатам лабораторных испытаний. Определение производственного состава бетона с учетом влажности заполнителей.

25.  Определение производственного состава бетона с учетом влажности заполнителей. Определение расхода материала на объем бетоносмесителя.

26.  Зависимость прочности бетона от времени (продолжительности) твердения.

27.  Влияние температуры твердения на прочность бетона.

28.  Влияние влажности окружающей среды на формирование прочности бетона. Изменение прочности бетона в реальных условиях эксплуатации.

29.  Плотность бетона. Пути повышения плотности.

30.  Водонепроницаемость бетона. Факторы, определяющие водонепроницаемость бетона и способы ее повышения.

31.  Нормирование морозостойкости бетона.

32.  Прямые и ускоренные способы измерения морозостойкости.

33.  Критерии морозостойкости и факторы, определяющие морозостойкость бетона.

34.  Факторы, определяющие морозостойкость бетона и пути ее повышения.

35. Усадка бетона. Количественные показатели усадки.

36. Виды усадочных деформаций.

37. Этапы развития усадочных деформаций бетона во времени.

38. Температурные деформации бетона

39. Силовые деформации бетона. 
